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前　　言
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起草。
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本文件由全国非金属矿产品及制品标准化技术委员会（SAC/TC 406）归口。
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萤 石 技 术 规 范

1　范围

 

本文件规定了萤石的分类与标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输与贮存。
本文件适用于萤石矿及萤石产品。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
GB/T 191　包装储运图示标志

GB/T 5195.2　萤石　碳酸盐含量的测定

GB/T 5195.6　萤石　磷含量的测定　分光光度法

GB/T 5195.8　萤石　二氧化硅含量的测定

GB/T 5195.17　萤石　浮选剂含量的测定　重量法

GB/T 6682　分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 8170　数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T 19077　粒度分布　激光衍射法

GB/T 22563　萤石的水分测定

GB/T 22564　萤石　取样和制样

GB/T 31313　萤石　粒度的筛分测定

3　术语和定义

 

下列术语和定义适用于本文件。
3.1　

萤石块矿　fluorspar lump

萤石原矿经初选得到 CaF2 含量不小于 65%，粒度不小于 5 mm 的萤石矿产品。
3.2　

萤石粉矿　fluorspar fines

萤石原矿初选后得到 CaF2 含量不小于 60%，粒度小于 5 mm 的萤石矿产品。
3.3　

冶金用萤石　fluorite for metallurgical

萤石原矿经机械加工制备的应用于炼钢、炼铁等领域的萤石产品。
3.4　

化工用萤石　fluorite for chemical industry

萤石原矿经破碎、磨浮、脱水、烘干等工艺制备的应用于氟化工产业的萤石产品。
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