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地采暖用实木地板技术要求

1 范围

本标准规定了地采暖用实木地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则以及标识、包装、运
输和贮存。

本标准适用于地采暖用实木地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T15036.1—2009 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T15036.2—2009 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T16734—1997 中国主要木材名称

GB/T18107 红木

GB/T18513—2001 中国主要进口木材名称

GB/T20238 木质地板铺装、验收和使用规范

LY/T1700—2007 地采暖用木质地板

LY/T1859—2009 仿古木质地板

3 术语和定义

GB/T15036.1—2009界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
地采暖用实木地板 solidwoodflooringforgroundwithheatingsystem
铺设在地面供暖系统上由木材直接加工的实木地板。

4 分类

4.1 按连接方式分类:

a) 锁扣地采暖用实木地板;

b) 榫接地采暖用实木地板;

c) 连接件地采暖用实木地板。

4.2 按形状分类:

a) 平面地采暖用实木地板;

b) 仿古地采暖用实木地板。

4.3 按表面涂饰方式分类:
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