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前　　言

　　本标准是对ＧＢ／Ｔ６９０１．１～６９０１．１１—２００４《硅质耐火材料化学分析方法》的整合修订，本标准与

上一版的主要区别如下：

———将原来的１１个部分合并按章编写，并对标准的结构和格式进行了调整；

———扩展了分析方法的测定范围；

———修改了分析方法的允许差；

———重量钼蓝光度法［狑（ＳｉＯ２）≤９６％］增加了铂坩埚熔样法；

———增加了测定高纯硅质材料［狑（ＳｉＯ２）≥９８％］二氧化硅的差减法；

———增加了测定氧化钙、氧化镁的ＥＤＴＡ容量法；

———增加了测定氧化钾、氧化钠的火焰光度法。

本标准代替ＧＢ／Ｔ６９０１．１～６９０１．１１—２００４。

本标准的附录Ａ是规范性附录。

本标准由全国耐火材料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１９３）提出并归口。

本标准起草单位：中钢集团洛阳耐火材料研究院、山西西小坪耐火材料有限公司、中钢集团耐火材

料有限公司、中冶集团武汉冶建技术研究有限公司。

本标准主要起草人：梁献雷、郭秋红、郝良军、任国涛、王玉霞、曹海洁、杨红、靖振梅。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ６９０１．１～６９０１．１１—１９８６；

———ＧＢ／Ｔ６９０１．１～６９０１．１１—２００４。
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硅质耐火材料化学分析方法

１　范围

本标准规定了硅质耐火材料化学分析方法。本标准分析的项目如下：

ａ）　灼烧减量（ＬＯＩ）；

ｂ）　二氧化硅（ＳｉＯ２）；

ｃ）　氧化铝（Ａｌ２Ｏ３）；

ｄ）　氧化铁（Ｆｅ２Ｏ３）；

ｅ）　二氧化钛（ＴｉＯ２）；

ｆ）　氧化钙（ＣａＯ）；

ｇ）　氧化镁（ＭｇＯ）；

ｈ）　氧化钾（Ｋ２Ｏ）；

ｉ）　氧化钠（Ｎａ２Ｏ）；

ｊ）　氧化锰（ＭｎＯ）；

ｋ）　五氧化二磷（Ｐ２Ｏ５）。

本标准适用于分析元素的测定范围见表１。

表１　测定范围

分析项目 范围（质量分数）／％

ＬＯＩ ≤２０

ＳｉＯ２ ≥６５

Ａｌ２Ｏ３ ≤３５

Ｆｅ２Ｏ３ ≤５

ＴｉＯ２ ≤１

ＣａＯ ≤５

分析项目 范围（质量分数）／％

ＭｇＯ ≤５

Ｋ２Ｏ ≤１５

Ｎａ２Ｏ ≤１５

ＭｎＯ ≤１

Ｐ２Ｏ５ ≤５

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ６９００—２００６　铝硅系耐火材料化学分析方法

ＧＢ／Ｔ７７２８—１９８７　冶金产品化学分析　火焰原子吸收光谱法通则

ＧＢ／Ｔ８１７０　数值修约规则

ＧＢ／Ｔ１０３２５　定形耐火制品抽样验收规则

ＧＢ／Ｔ１２８０５—１９９１　实验室玻璃仪器　滴定管（ｎｅｑＩＳＯ３８５：１９８４）

ＧＢ／Ｔ１２８０６—１９９１　实验室玻璃仪器　单标线容量瓶（ｅｑｖＩＳＯ１０４２：１９８３）

ＧＢ／Ｔ１２８０８—１９９１　实验室玻璃仪器　单标线吸量管（ｅｑｖＩＳＯ６４８：１９７７）

ＧＢ／Ｔ１７６１７—１９９８　耐火原料和不定形耐火材料　取样（ｎｅｑＩＳＯ８６５６１：１９８８）
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