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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ５２８４：１９８６《输送带———术语对照表》（英文版）的一致性程度为非等效。

本标准代替ＧＢ／Ｔ５７５６—１９８６《输送带与传动带术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ５７５６—１９８６相比主要变化如下：

———对标准名称作了修改；

———对标准章条作了调整；

———删除了有关传动带的术语（１９８６年版的１．３、２．１．２３、２．３、３．８、３．９、３．１３、３．１４、３．１６、４．２、４．４、

４．１２、４．１３和４．１４）；

———增加了规范性引用文件（见本版的第２章）；

———增加了耐寒输送带的术语及其定义（见本版的３．１．２．２５）；

———增加了抗撕裂输送带的术语及其定义（见本版的３．１．２．２６）；

———增加了节能输送带的术语及其定义（见本版的３．１．２．２７）；

———增加了轻型输送带的术语及其定义（见本版的３．１．２．２８）；

———增加了使用寿命和贮存寿命的术语及其定义（见本版的３．４．２１和３．４．２２）；

———增加了外观缺陷术语及其定义（１９８６年版的第３章；本版的３．３．１４～３．３．２４）。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国带轮与带标准化技术委员会输送带分技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ４２８／ＳＣ１）归口。

本标准起草单位：阜新环宇橡胶（集团）有限公司、青岛科技大学、济宁广通输送带有限责任公司。

本标准主要起草人：屈柏峰、辛永录、裴伟强、张敬伟、刘莉、牛洪龙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ５７５６—１９８６。
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输送带术语及其定义

１　范围

本标准规定了输送带品种与型式术语、带的结构与加工术语、带的缺陷术语、带的性能及试验术语。

本标准适用于具有橡胶或塑料覆盖层的输送带。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＩＳＯ２１１８３２：２００５　轻型输送带　第２部分：术语对照表

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　带的品种与型式术语

３．１．１　基本品种术语

３．１．１．１

带　犫犲犾狋

环绕在两个（或两个以上）带轮上，用以将运动、动力或物料从一个位置传递到另一位置的柔性条

状物。

３．１．１．２

输送带　犮狅狀狏犲狔狅狉犫犲犾狋

安装在输送机上用以承载和输送物料的带。

３．１．１．３

胶带　狉狌犫犫犲狉犫犲犾狋

用橡胶与其他材料复合制造的带。

３．１．２　输送带品种与型式术语

３．１．２．１

织物芯输送带　狋犲狓狋犻犾犲犮狅狀狏犲狔狅狉犫犲犾狋

以织物为带芯抗拉体的输送带、包括多层芯输送带和整体织物芯输送带。

３．１．２．２

单层芯输送带　狊犻狀犵犾犲狋狔狆犲犮狅狀狏犲狔狅狉犫犲犾狋

以单层帆布或帘布为抗拉体的输送带。

３．１．２．３

多层芯输送带　狆犾狔狋狔狆犲犮狅狀狏犲狔狅狉犫犲犾狋

以两层或两层以上帆布或帘布为抗拉体的输送带。

３．１．２．４

帆布芯输送带　犱狌犮犽犮狅狀狏犲狔狅狉犫犲犾狋

以帆布为抗拉体的输送带。
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