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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国纺织工业联合会提出。
本文件由全国纺织品标准化技术委员会(SAC/TC209)归口。
本文件起草单位:浙江中纺标检验有限公司、佛山市顺德区质量技术监督标准与编码所、安徽开润

股份有限公司、纺织工业标准化研究所、厦门尹巢科技有限公司、浙江优全护理用品科技股份有限公司、
晋江中纺标检测有限公司、中纺标(深圳)检测有限公司、通标标准技术服务(上海)有限公司、佛山市南

海洪誉无纺布有限公司、精准通检测认证(广东)有限公司、佛山市南海洪辉达无纺布有限公司、无锡一

棉纺织集团有限公司、广东省汕尾市质量计量监督检测所。
本文件主要起草人:张静、田媛、张婷、范伟军、赵洒、许超超、赵昊、兰刚华、王健、李健、范劲松、

林鹏翔、郭晓芳、杨新兴、欧阳军、吴泳添、周晔珺、卓朝松。
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纺织品 色牢度试验 耐尿渍色牢度

1 范围

本文件规定了测定各类纺织产品耐尿渍色牢度的试验方法。
本文件适用于各类纺织产品。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T251 纺织品 色牢度试验 评定沾色用灰色样卡

GB/T6151 纺织品 色牢度试验 试验通则

GB/T6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T7568.1 纺织品 色牢度试验 毛标准贴衬织物规格

GB/T7568.2 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第2部分:棉和粘胶纤维

GB/T7568.3 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第3部分:聚酰胺纤维

GB/T7568.4 纺织品 色牢度试验 聚酯标准贴衬织物规格

GB/T7568.5 纺织品 色牢度试验 聚丙烯腈标准贴衬织物规格

GB/T7568.6 纺织品 色牢度试验 丝标准贴衬织物规格

GB/T7568.7 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第7部分:多纤维

GB/T7568.8 纺织品 色牢度试验 标准贴衬织物 第8部分:二醋酯纤维

GB/T13765 纺织品 色牢度试验 亚麻和苎麻标准贴衬织物规格

GB/T32598 纺织品 色牢度试验 贴衬织物沾色的仪器评级方法

GB/T32616 纺织品 色牢度试验 试样变色的仪器评级方法

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 原理

将纺织品试样与标准贴衬织物缝合一起,置于人造尿液试液中处理,去除多余试液后,放在试验装

置中的两块平板之间,使之受到规定的压强,并在规定条件下保持一定时间,然后展开组合试样进行干

燥,用灰色样卡或仪器评定试样的变色和贴衬织物的沾色。
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