
ICS61.020
Y75

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T38134—2019

职业服装通用技术规范

Generaltechnicalspecificationforprofessionalclothing

2019-10-18发布 2020-05-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局
中国国家标准化管理委员会

发 布



中 华 人 民 共 和 国

国 家 标 准

职业服装通用技术规范

GB/T38134—2019
*

中 国 标 准 出 版 社 出 版 发 行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100029)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址:www.spc.org.cn
服务热线:400-168-0010
2019年10月第一版

*
书号:155066·1-63644

版权专有 侵权必究



前  言
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本标准起草单位:际华集团股份有限公司、中国服装协会、江苏虎豹集团有限公司、上海纺织集团检

测标准有限公司、山东耶莉娅服装集团有限公司、浙江乔治白服饰股份有限公司、卡尔丹顿服饰股份有

限公司、恒源祥(集团)有限公司、杉杉品牌运营股份有限公司、罗蒙集团股份有限公司、宜禾股份有限公

司、海澜之家股份有限公司、佛山市南海NO.1实业有限公司、深圳影儿时尚集团有限公司、湖南省忘不

了服饰有限公司。
本标准主要起草人:仇满亮、杜岩冰、蒋迎春、刘壮洪、杨秀月、周双喜、袁丽、黄益品、徐海岚、

何爱芳、周燕萍、张方雷、马金芳、崔高、陈笑英、贺萍、刘佳玟。
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职业服装通用技术规范

1 范围

本标准规定了职业服装的通用技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于批量生产的职业服装。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T250 纺织品 色牢度试验 评定变色用灰色样卡

GB/T1335.1 服装号型 男子

GB/T1335.2 服装号型 女子

GB/T3917.2 纺织品 织物撕破性能 第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T4802.1—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第1部分:圆轨迹法

GB/T4802.3—2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第3部分:起球箱法

GB/T5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装

GB/T6411 针织内衣规格尺寸系列

GB/T8427—2008 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧

GB/T8629—2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序

GB/T8630 纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定

GB/T15557 服装术语

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T19976—2005 纺织品 顶破强力的测定 钢球法

GB/T21294 服装理化性能的检验方法

GB/T21295—2014 服装理化性能的技术要求

GB/T22701 职业服装检验规则

GB/T29862 纺织品 纤维含量的标识

FZ/T80002 服装标志、包装、运输和贮存

FZ/T80007.3 使用粘合衬服装耐干洗测试方法

3 术语和定义

GB/T15557界定的术语和定义适用于本文件。

4 通用技术要求

4.1 使用说明

4.1.1 职业服装的使用说明应符合GB/T5296.4的规定。
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