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前　　言

　　本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国胶粘剂标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１８５）归口。

本标准负责起草单位：河北华夏实业有限公司。

本标准参加起草单位：广州宏昌胶粘带厂、永大（中山）有限公司、佛山市亿达胶粘制品有限公司、

北京江润工贸有限责任公司、中国胶粘剂工业协会、上海橡胶制品研究所。

本标准起草人：曾宪家、王林青、吴伟卿、何汉健、罗吉尔、韩艳茹、王伟。

本标准委托全国胶粘剂标准化技术委员会负责解释。
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压敏胶粘制品术语

１　主要内容及适用范围

本标准规定了有关压敏胶粘剂及压敏胶粘制品专业所用的术语及其定义。

本标准可供有关部门在国内和国际技术业务交往中使用。在制定、修订标准以及编写技术文件和

书刊时，如用到有关术语，按本标准的规定执行。

２　一般术语

２．１

　　压敏粘合　狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲狀狊犻狋犻狏犲犪犱犺犲狊犻狅狀

对外应力（压力）敏感的粘合现象。

２．２

　　压敏胶粘剂　狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲狀狊犻狋犻狏犲犪犱犺犲狊犻狏犲

　　压敏胶

能够产生压敏粘合性能的胶粘剂。

２．３

　　压敏胶粘制品　狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲狀狊犻狋犻狏犲犪犱犺犲狊犻狏犲狆狉狅犱狌犮狋

　　压敏胶制品

由压敏胶粘剂制成的产品。

２．４

　　基材　犫犪犮犽犻狀犵，犮犪狉狉犻犲狉

在压敏胶粘制品中承载（支撑）压敏胶粘剂的材料。

２．５

　　压敏胶粘带　狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲狀狊犻狋犻狏犲犪犱犺犲狊犻狏犲狋犪狆犲

　　压敏胶带　狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲狀狊犻狋犻狏犲狋犪狆犲

带状的压敏胶粘制品。

２．６

　　压敏胶粘片　狆狉犲狊狊狌狉犲狊犲狀狊犻狋犻狏犲犪犱犺犲狊犻狏犲狊犺犲犲狋

片状的压敏胶粘制品。

２．７

　　涂胶面　犪犱犺犲狊犻狏犲犳犪犮犲

　　胶面

压敏胶粘制品涂有压敏胶因而具有粘性的一面。

２．８

　　背面　犫犪犮犽狊犻犱犲

压敏胶粘制品不涂压敏胶的一面，即涂胶面的反面。

２．９

　　内粘性面　犻狀狀犲狉犳犪犮犲

　　内卷面

将双面压敏胶粘带解开后，与防粘纸粘合接触的胶面。

１

犌犅／犜２２３９６—２００８




