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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由全国木材标准化技术委员会(SAC/TC41)提出并归口。
本文件起草单位:国家林业和草原局泡桐研究开发中心、山东京博木基材料有限公司、江苏兄弟智

能家居有限公司、大亚(江苏)地板有限公司、瑞通高分子科技(浙江)有限公司、河南英菲尔木业有限公

司、河南美斯顿家俱有限公司、郑州伟晨科技有限公司、河南昌琼实业有限公司、中国林业科学研究院木

材工业研究所、河南省林业科学研究院、哈尔滨工程大学。
本文件主要起草人:黄文豪、常德龙、段新芳、孙晓薇、安鑫、冯万灵、贾波、杨树明、纪娟、淳华、龚伟杰、

采彦峰、李春晓、时景明、胡伟华、孙高辉、张云岭、许雅雅、李素芳、罗颖、董儒贞、罗宏君、王彪、王建忠、
邹金良、周玉峰、李福海、谢青、马志刚、李煜延。

Ⅲ

LY/T3221—2020



实 木 壁 板

1 范围

本文件规定了实木壁板的术语和定义、分类、技术要求、检验方法、检验规则以及标志、包装、运输、
贮存等要求。

本文件适用于3.1所定义的实木壁板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T4823—2013 锯材缺陷

GB/T4893.4—2013 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T15036.1—2018 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB18584—2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

LY/T2488—2015 实木拼接板

3 术语和定义

GB/T4823—2013、GB/T15036.1—2018、LY/T2488—2015界定的以及下列术语和定义适用于

本文件。

3.1 
实木壁板 solidwoodwallpanel
用实木直接加工而成的室内壁面装饰板材。

3.2 
榫接实木壁板 mortisedjointsolidwoodwallpanel
侧面和端面结构为榫、舌的实木壁板。

3.3 
裁口实木壁板 overlapjointsolidwoodwallpanel
侧面结构为台阶的实木壁板。

3.4 
平接实木壁板 evenjointsolidwoodwallpanel
侧面结构为平齐的实木壁板。

3.5 
拼接实木壁板 edge-gluedsolidwoodpannel
由实木拼接板加工而成的实木壁板。
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