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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ１０３３《塑料　非泡沫塑料密度的测定》分为以下三个部分：

———第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法；

———第２部分：密度梯度柱法；

———第３部分：气体比重瓶法。

本部分为ＧＢ／Ｔ１０３３的第１部分。

本部分等同采用ＩＳＯ１１８３１：２００４《塑料———测定非泡沫塑料密度的方法———第１部分：浸渍法、液

体比重瓶法和滴定法》（英文版）。

为了便于使用，对于ＩＳＯ１１８３１：２００４，本部分还做了下列编辑性修改：

ａ）　删除了ＩＳＯ１１８３１：２００４的前言；

ｂ）　把“规范性引用文件”一章所列的２个国际标准用采用该文件的我国国家标准代替。

本部分代替ＧＢ／Ｔ１０３３—１９８６《塑料密度和相对密度试验方法》。

本部分与ＧＢ／Ｔ１０３３—１９８６相比主要变化如下：

ａ）　浸渍法：浸渍液的恒温控制温度由２３℃±１℃改为２３℃±０．５℃（或２７℃±０．５℃）；试样质

量由１ｇ～５ｇ改为大于１ｇ；悬挂金属丝直径由小于０．１３ｍｍ改为小于０．５ｍｍ；称量中规定

了秤量精度的要求。

ｂ）　液体比重瓶法：规定了比重瓶抽真空的方式；规定了比重瓶在液浴恒温的温度；规定了每个试

样密度的测定次数以及测定结果的表示方法。

ｃ）　增加了滴定法，删除了浮沉法、密度计法和标准密度梯度柱法。

本部分的附录Ａ为资料性附录。

本部分由中国石油和化学工业协会提出。

本部分由全国塑料标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１５）归口。

本部分负责起草单位：中石化北化院国家化学建筑材料测试中心（材料测试部）。

本部分参加起草单位：国家合成树脂质量监督检验中心、北京燕山石化树脂所、国家石化有机原料

合成树脂质检中心、广州金发科技股份有限公司、国家塑料制品质检中心（北京）。

本部分主要起草人：桂华、胡孝义、游欢、陈宏愿、王超先、赵平、叶南飚、翁云宣。

本部分于１９８６年１２月首次发布，本次为第一次修订。
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塑料　非泡沫塑料密度的测定

第１部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

１　范围

ＧＢ／Ｔ１０３３本部分规定了非泡沫塑料密度的三种测定方法：

———方法Ａ：浸渍法，适用于除粉料外无气孔的固体塑料。

———方法Ｂ：液体比重瓶法，适用于粉料，片料，粒料或制品部件的小切片。

———方法Ｃ：滴定法，适用于无孔的塑料。

本部分适用于模塑的或挤出的无孔的非泡沫塑料，以及粉料、片料和颗粒状非泡沫塑料。

注：本部分适用于各种无气孔的粒料。密度通常用来考察塑料材料的物理结构或组成的变化，也用来评价样品或

试样的均一性。塑料材料的密度取决于试样制备的方法，这种情况下，试样的制备方法应包含在材料相关标准

中。本注释对本部分的三个方法都适用。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ１０３３的本部分的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８　塑料术语及其定义（ＩＳＯ４７２：１９９９，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＩＳＯ３１３：１９９２　力学的量和单位

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０３５—２００８确立的以及下列术语和定义适用于ＧＢ／Ｔ１０３３的本部分。

３．１

　　质量　犿犪狊狊

物体所含物质的量，以千克（ｋｇ）或克（ｇ）为单位。

３．２

　　表观质量　犪狆狆犪狉犲狀狋犿犪狊狊

用天平测量所得到的物体的质量，以千克（ｋｇ）或克（ｇ）为单位。

３．３

　　密度　犱犲狀狊犻狋狔

ρ

试样的质量犿与其在温度狋时的体积之比，以ｋｇ／ｍ
３、ｋｇ／ｄｍ

３（ｇ／ｃｍ
３）或ｋｇ／Ｌ为单位。

注：根据ＩＳＯ３１３：１９９２对以下术语进行明确说明。
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