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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由中国煤炭工业协会提出。
本标准由全国煤炭标准化技术委员会(SAC/TC42)归口。
本标准起草单位:煤炭科学技术研究院有限公司煤化工分院,神华销售集团有限公司,北京神华恒

运能源科技有限公司。
本标准主要起草人:涂华、崔凤海、姜英、谷红伟、罗陨飞、李晓伟、朱川、缪希伟、陈洪博、王子乾。
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商品煤质量 褐煤

1 范围

本标准规定了褐煤商品煤的术语、煤类判定、质量等级技术要求、试验方法、质量检验、等级判定与

验收、标识等要求。
本标准适用于生产、加工、储运、销售、进口、使用等各环节的褐煤。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T211 煤中全水分的测定方法

GB/T212 煤的工业分析方法

GB/T213 煤的发热量测定方法

GB/T214 煤中全硫的测定方法

GB/T216 煤中磷的测定方法

GB474 煤样的制备方法

GB475 商品煤样人工采取方法

GB/T477 煤炭筛分试验方法

GB/T3058 煤中砷的测定方法

GB/T3558 煤中氯的测定方法

GB/T3715—2007 煤质及煤分析有关术语

GB/T5751 中国煤炭分类

GB/T16659 煤中汞的测定方法

GB/T18666 商品煤质量抽查和验收方法

GB/T19494.1 煤炭机械化采样 第1部分:采样方法

GB/T19494.2 煤炭机械化采样 第2部分:煤样的制备

GB/T25209 商品煤标识

GB/T25214 煤中全硫测定 红外光谱法

GB/T30732 煤的工业分析方法 仪器法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
商品煤 commercialcoal
原煤经过加工处理后用于销售的煤炭产品。可分为动力用煤、冶金用煤、化工用原料煤等类别。
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