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前  言
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玻璃家具通用技术条件

1 范围

本标准规定了玻璃家具的术语和定义、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于以玻璃为主要材料、辅以木质材料或金属材料等制成的各种玻璃家具。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.1—2012 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样

计划

GB/T3324—2008 木家具通用技术条件

GB/T3325—2008 金属家具通用技术条件

GB5296.6 消费品使用说明 第6部分:家具

GB/T10357.1 家具力学性能试验 第1部分:桌类强度和耐久性

GB/T10357.2 家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性

GB/T10357.3 家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性

GB/T10357.4 家具力学性能试验 第4部分:柜类稳定性

GB/T10357.5 家具力学性能试验 第5部分:柜类强度和耐久性

GB/T10357.7 家具力学性能试验 第7部分:桌类稳定性

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB22792.2—2008 办公家具 屏风 第2部分:安全要求

GB/T22792.3—2008 办公家具 屏风 第3部分:试验方法

GB28008—2011 玻璃家具安全技术要求

QB/T3826—1999 轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法

3 术语和定义

GB28008—2011、GB/T3324—2008和GB/T3325—2008界定的以及下列术语和定义适用于本

文件。

3.1
金属连接盘 metaldiskforconnect
通过UV胶或其他形式与玻璃面板材料相粘合,用于承载玻璃部件的金属盘。

3.2
玻璃转盘 glassrevolvingplate
可以旋转的玻璃圆形盘状部件,可分为承载类和非承载类。
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