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前  言
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本标准起草单位:四川省产品质量监督检验检测院、国家珠宝玉石质量监督检验中心、国家首饰质
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卢慧、林畅伟、徐兴阳。
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珠宝玉石及贵金属产品抽样检验
合格判定准则

1 范围

本标准规定了珠宝玉石及贵金属饰品质量核查的抽样、检验、判定及复查的要求和方法。
本标准适用于珠宝玉石及贵金属饰品的质量核查。珠宝玉石及贵金属其他产品可参照本标准

执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2828.4—2008 计数抽样检验程序 第4部分:声称质量水平的评定程序

GB/T2828.11 计数抽样检验程序 第11部分:小总体声称质量水平的评定程序

GB/T9288 金合金首饰 金含量的测定 灰吹法(火试金法)

GB11887 首饰 贵金属纯度的规定及命名方法

GB/T14459 贵金属饰品计数抽样检验规则

GB/T16306 声称质量水平复检与复验的评定程序

GB/T16552 珠宝玉石 名称

GB/T16553 珠宝玉石 鉴定

GB/T16554 钻石分级

GB/T17832 银合金首饰 银含量的测定 溴化钾容量法(电位滴定法)

GB/T18043 首饰 贵金属含量的测定 X射线荧光光谱法

GB/T18781 珍珠分级

GB/T19719 首饰 镍释放量的测定 光谱法

GB/T19720 铂合金首饰 铂、钯含量的测定 氯铂酸铵重量法和丁二酮重量法

GB/T21198.6 贵金属合金首饰中贵金属含量的测定 ICP光谱法 第6部分:差减法

GB/T23885 翡翠分级

GB/T28019 饰品 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法

GB/T28020 饰品 有害元素的测定 X射线荧光光谱法

GB/T28021 饰品 有害元素的测定 光谱法

GB28480 饰品 有害元素限量的规定

GB/T28485 镀层饰品 镍释放量的测定 磨损和腐蚀模拟法

GB/T29155 透明翡翠(无色)分级

GB/T30712 抛光钻石质量测量允差的规定

GB/T31912 饰品 标识

QB/T1689 贵金属饰品术语

QB/T1690 贵金属饰品质量测量允差的规定

QB/T2062 贵金属饰品
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