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市政工程及建筑用石英塑复合板材

1 范围

本标准规定了市政工程及建筑用石英塑复合板材的术语和定义、分类、规格和标记、一般规定、要
求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于市政工程、建筑工程等装饰用石英塑复合板材。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1036 塑料 -30℃~30℃线膨胀系数的测定 石英膨胀计法

GB/T1766 色漆和清漆 涂层老化的评级方法

GB/T1771 色漆和清漆 耐中性盐雾性能的测定

GB/T4615 聚氯乙烯 残留氯乙烯单体的测定 气相色谱法

GB/T4893.4 家具表面漆膜理化性能试验 第4部分:附着力交叉切割测定法

GB/T5761 悬浮法通用型聚氯乙烯树脂

GB6566 建筑材料放射性核素限量

GB8624—2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T13942.1 木材耐久性能 第1部分:天然耐腐性实验室试验方法

GB/T15036.2 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T16259—2008 建筑材料人工气候加速老化试验方法

GB/T17657—2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18102 浸渍纸层压木质地板

GB18584 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量

GB18586 室内装饰装修材料 聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量

GB/T24508 木塑地板

JG/T463—2014 建筑装饰用人造石英石板

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
石英塑复合板材 quartz-plasticsheet
以石英或硅砂等硅酸盐材料、聚氯乙烯(PVC)为主要原料,可添加其他功能材料制成的复合装饰

板材,代号SS,产品示意图参见附录A。

3.2
模块化石英塑复合板材 modularquartz-plasticsheet
多块石英塑复合板材按一定规律组装集成的一定长度的排状产品。
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