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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T14629.4—1993《裘皮 猾子皮》。本标准与GB/T14629.4—1993相比,主要技

术变化如下:
———修改了标准名称;
———删除了“术语”中的通用术语(见1993年版的第2章);
———删除了“技术要求”中的“加工要求”“等级比差”(见1993年版的第4章);
———修改了检验方法(见第5章,1993年版的第5章);
———修改了检验规则(见第6章,1993年版的第6章);
———修改了包装、贮存、运输要求(见第7章,1993年版的第7章)。
本标准由中国轻工业联合会提出。
本标准由全国皮革工业标准化技术委员会(SAC/TC252)归口。
本标准起草单位:浙江中辉皮草有限公司、嘉兴市皮毛和制鞋工业研究所、桐乡鑫诺皮草有限公司、

中国皮革和制鞋工业研究院、嘉兴学院。
本标准主要起草人:赵国徽、姜苏杰、周利强、胡建中、沈国清、赵立国、沈兵、步巧巧。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB/T14629.4—1993。
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猾  子  皮

1 范围

本标准规定了猾子皮的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、包装、运输和贮存。
本标准适用于经宰杀后未经处理、或仅经过适当保藏处理的生猾子皮。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

2.1
猾子皮 goatlingskin
各种山羊产的羊羔,在适于取皮的生长期内或流产、产后死亡宰剥的皮。

2.2
青猾皮 graygoatlingskin
青山羊产的由黑白两色毛相间均匀组成的青色羔羊,在出生后3d内宰剥的皮。皮张示意图见

图1。

2.3
白猾皮 whitegoatlingskin
山羊产的毛色纯白的羊羔,在出生后3d内宰剥的皮。皮张示意图见图1。

2.4
西路黑猾皮 blackgoatlingskininwestward
内蒙古、青海、陕西、宁夏、甘肃、山西、河北等地黑山羊羔皮。皮张示意图见图2。
注:毛色纯黑,具备分脊毛或插式花纹。

2.5
杂路猾皮 goatlingskininelsewhere
上述山羊羔皮以外其他品种的山羊羔皮和不能列入青、白、黑猾皮的不分地区、不分颜色的山羊羔

皮。皮张示意图见图2。

2.6
中卫猾皮 goatlingskininmidland
宁夏中卫县及其毗邻地区的山羊羔,在出生35d左右或自然死亡宰剥的皮。皮张示意图见图3。
注:毛长6cm~7cm,有黑、白色两种。
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