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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１６９６２—１９９５《油墨术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１６９６２—１９９５相比主要变化如下：

———分类修改为油墨种类、油墨的组分和油墨的性能三部分内容。

———增加了新的油墨品种的术语，删除了已很少采用的油墨品种的术语。

———取消了油墨应用故障。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国油墨标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：北京印刷学院、洛阳百林威油墨有限公司、北京优威科技有限公司、天津东洋油墨

有限公司、浙江永在化工有限公司、天津天女化工集团股份有限公司、杭华油墨化学有限公司、叶氏油墨

（中山）有限公司、国家印刷装潢制品监督检验中心、中国印刷科学技术研究所。

本标准主要起草人：魏先福、黄蓓青、吴铁军、刘德文、张进梅、吴敏、杜仲江、黄荣海、胡萍、张黎明、

马智勇。

本标准所代替标准的历次版本情况为：

———ＧＢ／Ｔ１６９６２—１９９５。

Ⅰ

犌犅／犜１５９６２—２００８



油　墨　术　语

１　范围

本标准规定了油墨术语及其定义。

本标准适用于油墨的生产、应用、科研、教学、出版及编制标准，也可供国内外技术交往中使用。

２　印刷油墨　狆狉犻狀狋犻狀犵犻狀犽

由着色剂、连结料、辅助剂等成分组成的分散体系，在印刷过程中被转移到承印物上的着色的物质。

２．１

凸印油墨　犾犲狋狋犲狉狆狉犲狊狊犻狀犽

适用于凸版印刷方式的各种油墨的总称。

２．２

胶印油墨　狅犳犳狊犲狋犻狀犽

适用于各种平版印刷方式的油墨总称。

２．２．１

单张胶印油墨　狊犺犲犲狋犳犲犱狅犳犳狊犲狋犻狀犽

适用于单张基材胶印机的油墨。

２．２．２

轮转胶印油墨　狑犲犫犳犲犱狅犳犳狊犲狋犻狀犽

适用于卷筒基材胶印机的油墨。

２．２．２．１

热固油墨　犺犲犪狋狊犲狋犻狀犽

通过加热而固着干燥的油墨。

２．２．２．２

冷固油墨　犮狅犾犱狊犲狋犻狀犽

在常温下固着干燥的油墨。

２．２．３

无水胶印油墨　狑犪狋犲狉犾犲狊狊狅犳犳狊犲狋犻狀犽

不用润湿液来进行印刷的胶印油墨。

２．３

凹印油墨　犵狉犪狏狌狉犲犻狀犽

适用于各种凹版印刷方式的油墨总称。

２．３．１

雕刻凹印油墨　犻狀狋犪犵犾犻狅犻狀犽

适用于雕刻凹版印刷的油墨。

２．３．２

照相凹印油墨　狆犺狅狋狅犵狉犪狏狌狉犲犻狀犽

适用于照相凹版印刷的油墨。

２．３．２．１

纸张照相凹印油墨　狆犺狅狋狅犵狉犪狏狌狉犲犻狀犽犳狅狉狆犪狆犲狉

以纸张为承印材料的照相凹版印刷油墨。

１

犌犅／犜１５９６２—２００８




