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前　　言

　　本标准为首次发布。

本标准的附录Ａ和附录Ｂ为规范性附录。

本标准由建设部标准定额研究所提出。

本标准由建设部建筑制品与构配件产品标准化技术委员会归口。

本标准主要负责起草单位：湖南大学。

本标准参加起草单位：中国建筑材料科学研究院、陕西省建筑科学研究院，上海市建筑科学研究院，

沈阳市岩砂晶建材有限公司，四川巨星科技应用研究所，长沙市新型墙体材料办公室。

本标准主要起草人：方萍、田培、施楚贤、李荣、赵立群、张昌叙、戴炜、黄政宇、宋力、黄海滨、谭建军、

苏泽彬、樊钧、陶秋旺。
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砌 筑 砂 浆 增 塑 剂

１　范围

本标准规定了砌筑砂浆中使用的增塑剂的定义、要求、试验方法、检验规则，以及产品的包装、运输、

出厂及贮存。

本标准适用于砌筑砂浆用非石灰类增塑剂。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ１７５　硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥

ＧＢ８０７６　混凝土外加剂

ＧＢ／Ｔ８０７７　混凝土外加剂匀质性试验方法

ＧＢ／Ｔ１４６８４　建筑用砂

ＧＢ５０００３—２００１　砌体结构设计规范

ＧＢＪ１２９—１９９０　砌体基本力学性能试验方法标准

ＪＧＪ６３　混凝土拌合用水标准

ＪＧＪ７０　建筑砂浆基本性能试验方法

ＪＧＪ９８　砌筑砂浆配合比设计规程

ＪＧ／Ｔ３０３３　试验用砂浆搅拌机

３　术语和定义

本标准采用下列术浯和定义。

３．１

砌筑砂浆增塑剂（以下简称增塑剂）　犿犪狊狅狀狉狔犿狅狉狋犪狉狆犾犪狊狋犻犮犻狕犲狉

砌筑砂浆拌制过程中掺入的用以改善砂浆和易性的非石灰类外加剂。

３．２

掺增塑剂水泥砂浆　犮犲犿犲狀狋犿狅狉狋犪狉狑犻狋犺狆犾犪狊狋犻犮犻狕犲狉

由水泥、增塑剂、砂和水拌制而成的砌筑砂浆。其砌体性能类同于水泥石灰混合砂浆。

３．３

基准砂浆　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犿狅狉狋犪狉

按照本标准规定配制的不掺增塑剂的砂浆。

３．４

受检砂浆　狋犲狊狋犲犱犿狅狉狋犪狉

按照本标准规定配制的掺增塑剂的砂浆。

３．５

砌体试验用基准砂浆　狉犲犳犲狉犲狀犮犲犿狅狉狋犪狉狌狊犲犱犻狀犿犪狊狅狀狉狔犲狓狆犲狉犻犿犲狀狋
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