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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准参考了ASTMC465—99《水硬性水泥生产用工艺外加剂》。
本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国水泥标准化技术委员会(SAC/TC184)归口。
本标准负责起草单位:中国建筑材料科学研究总院、郑州市王楼水泥工业有限公司。
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责任公司、福建省泉州恒源创新科技开发有限公司、宁波市中达利建材科技有限公司、云南高筑科技开
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水 泥 助 磨 剂

1 范围

本标准规定了水泥助磨剂的术语和定义、技术要求、试验材料、试验方法、检验规则、包装、标志和贮

存等。
本标准适用于水泥助磨剂及指定采用本标准的其他助磨剂。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB175 通用硅酸盐水泥

GB/T176 水泥化学分析方法

GB/T208 水泥密度测定方法

GB/T1345 水泥细度检验方法 筛析法

GB/T1346 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法

GB/T2419 水泥胶砂流动度测定方法

GB/T5483 天然石膏

GB/T6283 化工产品中水分含量的测定 卡尔·费休法(通用方法)

GB/T8074 水泥比表面积测定方法 勃氏法

GB/T8077 混凝土外加剂匀质性试验方法

GB/T12573 水泥取样方法

GB/T14684 建筑用砂

GB/T14685 建筑用卵石、碎石

GB/T17671 水泥胶砂强度检验方法(ISO法)

GB/T21372 硅酸盐水泥熟料

GB/T50080 普通混凝土拌和物性能试验方法

GB/T50081 普通混凝土力学性能试验方法

JC/T600 石灰石硅酸盐水泥

JC/T603 水泥胶砂干缩试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
水泥助磨剂 cementgrindingaids
在水泥粉磨时加入的起助磨作用而又不损害人体健康和水泥混凝土性能的外加剂,分为液体和粉

体两种。
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