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前　　言

　　本标准参照ＩＳＯ１７０６４：２００４《纤维板、刨花板和定向刨花板　词汇》（英文版）、ＩＳＯ２０７４：２００７《胶

合板　词汇》（英文版）、ＩＳＯ１８７７５：２００８《单板　术语、定义及物理特性和偏差的测定方法》（英文版）、

ＡＳＴＭＤ１０３８８３《单板和胶合板相关标准术语》（英文版）和ＡＳＴＭＤ１５５４０１《木质纤维板、刨花板术

语》（英文版）等。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００《人造板及其表面装饰术语》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００相比主要变化如下：

———根据本领域内的技术工艺进步和新产品新用途的开发，增加了一部分术语；

———对原标准中的一部分术语表达进行了修改，使之接近国际相关标准的表达，更为确切。

本标准由国家林业局提出。

本标准由全国人造板标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：南京林业大学人造板研究所。

本标准主要起草人：梅长彤、金菊婉、张洋、张立芳、徐咏兰、华毓坤、潘明珠。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００。
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人造板及其表面装饰术语

１　范围

本标准规定了人造板及其表面装饰的主要术语及其定义。

本标准适用于以木材或非木材植物纤维为主要原料的各类人造板。

２　术语

２．１　通用术语

２．１．１

人造板　狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

以木材或非木材植物纤维材料为主要原料，加工成各种材料单元，施加（或不施加）胶粘剂和其他添

加剂，组坯胶合而成的板材或成型制品。主要包括胶合板、刨花板、纤维板及其表面装饰板等产品。

２．１．２

功能人造板　犳狌狀犮狋犻狅狀犪犾狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有某种特殊功能（如阻燃、防腐、抗菌、防虫、耐候、抗静电、隔热保温、吸声等）的人造板。

２．１．３

阻燃人造板　犳犻狉犲狉犲狋犪狉犱犪狀狋狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有阻燃性能的人造板。

２．１．４

防虫人造板　犻狀狊犲犮狋狉犲狊犻狊狋犪狀狋狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有防虫性能的人造板。

２．１．５

抗菌人造板　犳狌狀犵犻狉犲狊犻狊狋犪狀狋狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有抵抗真菌侵蚀能力的人造板。

２．１．６

结构型人造板　狊狋狉狌犮狋狌狉犪犾狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有较高的强度和耐久性，可用于建筑工程结构、具有规定承载能力的人造板。

２．１．７

增强人造板　狉犲犻狀犳狅狉犮犲犱狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

添加玻璃纤维、碳纤维、金属网或其他增强材料的人造板。

２．１．８

成型人造板　犳狅狉犿犲犱狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有一定曲面形状的人造板。

２．１．９

有孔人造板　狆犲狉犳狅狉犪狋犲犱狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有吸音及装饰等效果的表面有孔人造板。

２．１．１０

浮雕人造板　犲犿犫狅狊狊犲犱狑狅狅犱犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

通过模压或镂铣加工，使其表面具有浮雕图案的人造板。
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