
ICS71.100.99
G85

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T33032—2016

分子筛 术语

Molecularsieve—Terminology

2016-10-13发布 2017-05-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言
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分子筛 术语

1 范围

本标准给出了分子筛相关的术语及其定义,这些术语按下列分类:
———一般术语;
———产品术语;
———物理性质术语;
———物理化学性质术语;
———取样术语。
一些字面含义明确的术语在此不作定义。
本标准适用于分子筛产品的生产、使用、研发及流通领域。

2 术语和定义

2.1 一般术语

2.1.1
分子筛 molecularsieve
具有均匀的微孔,其孔径与一般分子大小相当的一类固体物质,其结构图示参见附录A。
注:分子筛产品是以全部或部分分子筛制备得到的产品。

2.1.2
沸石分子筛 zeolitemolecularsieve
具有均匀孔径的结晶硅铝酸盐。
注:沸石分子筛是最具代表性的分子筛,常以沸石或分子筛为简称。

2.1.3
分子筛膜 molecularsievemembrane
制备成薄膜状的分子筛材料。

2.1.4
天然沸石 naturalzeolite
天然形成的微孔硅铝酸盐。

2.1.5
碳分子筛 carbonmolecularsieve
以煤或有机化合物为原料加工制成的孔径为分子级的多孔含碳化合物。

2.1.6
硅氧四面体 silicon-oxygentetrahedron
中心是硅原子,周围连接四个氧原子的四面体。

2.1.7
铝氧四面体 aluminum-oxygentetrahedron
中心是铝原子,周围连接四个氧原子的四面体。
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