
ICS79.080
B70

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T28997—2012

舞 台 用 木 质 地 板

Woodenflooringforstageuse

2012-12-31发布 2013-06-01实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中 国 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发 布



前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由国家林业局提出。
本标准由全国人造板标准化技术委员会(SAC/TC198)归口。
本标准起草单位:中国林业科学研究院木材工业研究所、大连千森木业有限公司、北京中体建科国

际运动地面检测中心、总装备部工程设计研究总院、圣象集团有限公司、青岛中奥体育专用地板有限公

司、久盛地板有限公司、浙江富得利木业有限公司、浙江裕华木业有限公司、浙江省木业产品质量检测中

心南浔检测所。
本标准主要起草人:付跃进、宋立山、宋彦兴、龚奎成、肖飞、王建磊、孙伟圣、孟荣富、金月华、

沈斌华。
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舞 台 用 木 质 地 板

1 范围

  本标准规定了舞台用木质地板的术语和定义、分类、要求、检验方法、检验规则、标志、标签、包装、运
输和贮存、施工及验收规范。

本标准适用于室内剧院及非剧院的舞台木质地板。
本标准不适用于户外舞台用木质地板及其他舞台用非木质地板。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4893.6 家具表面漆膜光泽测定法

GB8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T8626 建筑材料可燃性试验方法

GB/T15036.1 实木地板 第1部分:技术要求

GB/T15036.2 实木地板 第2部分:检验方法

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T18103 实木复合地板

GB18580 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量

GB/T19995.2—2005 天然材料体育场地使用要求及检验方法 第2部分:综合体育场馆木地板

场地

GB/T20239—2006 体育馆用木质地板

3 术语和定义

GB/T20239—2006中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
舞台用木质地板 woodenflooringforstageuse
由木材等木质材料加工而成的专门用于舞台地面铺设,且满足舞台功能的木质地板。

3.2 
剧院舞台用木质地板 professionalwoodenflooringforstageuse
用于歌剧院、音乐厅、戏剧场等进行职业、商业演出的正规场地铺设的舞台用木质地板。

3.3 
非剧院舞台用木质地板 amateurishwoodenflooringforstageuse
用于一般社区、学校、公共场所等进行排练、训练等场地铺设的舞台用木质地板。

3.4 
舞台用木质地板机械设备 machinefixingforstageflooring
与舞台用木质地板连接或紧密关联的,能够实现舞台升降、伸缩、旋转等功能的舞台机械设备。
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