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横向振动法测试木质材料动态
弯曲弹性模量方法

1 范围

本标准规定了横向振动法测试木质材料动态弯曲弹性模量的方法。
本标准适用于具有实心矩形截面的木质材料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T1931 木材含水率测定方法

GB/T17657 人造板及饰面人造板理化性能试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。
3.1

横向振动 transversevibration
由简支梁跨距中点处初始微小竖向位移或其他激振源引起,激振和拾振方向均与试件长度方向相

垂直的振动。

3.2
基模振动 fundamentalmodeofvibration
由简支梁跨距中点处垂直于轴向的微小竖向位移产生的横向振动,如图1所示。

图1 基模横向振动示意图

4 测试系统

4.1 概述

测试系统主要组成为支承装置、激振装置和拾振系统。
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