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竹 材 人 造 板 术 语

１　范围

本标准规定了竹材人造板主要术语的定义。

本标准适用于以竹材为原料或以竹材为增强材料、表面装饰材料制成的人造板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００　人造板及其表面装饰术语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ１８２５９—２０００中确立的（除３．２．１．６、３．２．１．７、３．２．１．８、３．２．１．９之外）以及下列术语和定义

适用于本标准。

３．１　产品分类术语

３．１．１　

结构用竹材人造板　狊狋狉狌犮狋狌狉犲狌狊犲犫犪犿犫狅狅犫犪狊犲犱狆犪狀犲犾

具有良好的耐水性和耐候性，用于承重构件的竹材人造板。

３．１．２

竹材胶合板　狆犾狔犫犪犿犫狅狅

竹胶合板

以竹材为原料，按胶合板构成原则制成的胶合板，包括竹片胶合板、竹篾胶合板、复合竹材胶合板。

３．１．３

竹片胶合板　狊狋狉犻狆狆犾狔犫犪犿犫狅狅

由竹片为构成单元，经组合胶压而成的竹材胶合板。

３．１．４

竹篾胶合板　狊犾犻狏犲狉狆犾狔犫犪犿犫狅狅

由竹篾为构成单元，经组合胶压而成的竹材胶合板，包括竹编胶合板、竹帘胶合板。

３．１．５

竹编胶合板　狑狅狏犲狀犿犪狋狆犾狔犫犪犿犫狅狅

竹席胶合板

竹篾相互交错编织成竹席，再经组合胶压而成的竹材胶合板。

３．１．６

竹帘胶合板　犮狌狉狋犪犻狀狆犾狔犫犪犿犫狅狅

竹篾织成竹帘，再经组合胶压而成的竹材胶合板。

３．１．７

复合竹材胶合板　犮狅犿狆狅狊犻狋犲狆犾狔犫犪犿犫狅狅

竹片、竹篾、竹单板等不同构成单元按一定规则经组合胶压而成的竹材胶合板。

３．１．８

竹木复合胶合板　狑狅狅犱犫犪犿犫狅狅犮狅犿狆狅狊犻狋犲狆犾狔狑狅狅犱

木竹复合胶合板　ｂａｍｂｏｏｗｏｏｄｃｏｍｐｏｓｉｔｅｐｌｙｗｏｏｄ
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