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轿车轮胎耐撞击性能评价

1 范围

本标准规定了摆锤法轿车轮胎耐撞击性能评价要求、试验方法、判定规则和试验报告。
本标准适用于新的30系列至65系列充气无内胎轿车轮胎,不适用于缺气保用轮胎和仅供临时使

用的备用轮胎。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2978 轿车轮胎规格、尺寸、气压与负荷

GB/T3487 乘用车轮辋规格系列

GB/T6326 轮胎术语及其定义

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T30195 汽车轮胎耐撞击性能试验方法

HG/T2177 轮胎外观质量

3 术语和定义

GB/T6326和GB/T30195界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
撞击锤角度 strikerangle
撞击锤中心平面和撞击锤前端曲面的交线与车轮中心平面的夹角,如图1a)所示。

3.2
外倾角 camberangle;CA
撞击锤角度在通过车轮旋转轴的水平面上的投影,如图1b)所示。

3.3
侧偏角 slipangle;SA
撞击锤角度在通过车轮旋转轴的铅垂面上的投影,如图1c)所示。
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