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钢 筋 桁 架 楼 承 板

1 范围

本标准规定了钢筋桁架楼承板的术语和定义、标记与示例、材料、要求、试验方法、检验规则、订货内

容、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于工业与民用建筑及构筑物组合楼盖所用的钢筋桁架楼承板的生产、检验和验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB1499.1 钢筋混凝土用钢 第1部分:热轧光圆钢筋

GB1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋

GB/T2518 连续热镀锌钢板和钢带

GB/T5117 碳钢焊条

GB/T5118 低合金钢焊条

GB/T11253 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带

GB13788 冷轧带肋钢筋

GB/T15111 点焊接头剪切拉伸疲劳试验方法

GB50010 混凝土结构设计规范

JGJ/T27 钢筋焊接接头试验方法标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
钢筋桁架 steel-barstruss
以钢筋为上弦、下弦及腹杆,通过电阻点焊连接而成的桁架。

3.2
底板 bottomsheet
点焊于钢筋桁架下边,作为模板用的微肋压型钢板。

3.3
支座钢筋 supportbars
焊接于钢筋桁架两端的横向和竖向支承钢筋。

3.4
钢筋桁架楼承板 steel-barstrussdeck
钢筋桁架与底板通过电阻点焊连接成整体的组合承重板。
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